Пленарные доклады:

Российское образование в условиях нанотехнологического вызова.

Ю. Д. Третьяков, Е. А. Гудилин.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

119992, Москва, Ленинские горы, химический факультет МГУ.

Российская корпорация нанотехнологий – итоги двухлетней работы.

С. В. Калюжный.

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий».

О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ННС (АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА).

М. В. ПОПОВ.

РНЦ «Курчатовский институт», Москва.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
В. А. БЫКОВ.

ЗАО «НТ-МДТ», Москва, Россия

РАЗВИТИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ.

И. М. КАМЕНСКИХ, В. Ф. ПЕТРУНИН.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Проектирование будущего. Роль нанотехнологий в новой реальности.

Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ.

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Круглый Стол:

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИИ.  

О. Л. ФИГОВСКИЙ, Д. А. БЕЙЛИН.

Polymate Ltd.-International Nanotechnological Research Center, Migdal HaEmek, Israel.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В ДУБНЕ – УСПЕШНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 

Г. М. АРЗУМАНЯН.

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ INTERTECH. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТИ И НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР.

А.А.ШАФОРОСТОВ

Об общеевропейской международной конференции  и выставке по нанотехнологии «Нанотех-Европа-2009».

Ю. П. Бузулуков, В. Ф. Демин.
Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМЕ РИСКОВ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УЧАСТИЕ РОССИИ.

М. К. МЕЛКОНЯН, В. Л. НОСИК.

Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова, Москва, Россия

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ:

НАНОТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕДОБЫЧЕ.

М. Ю. АЩЕПКОВ, Ю. С. АЩЕПКОВ, А. А. СУХОВ.
Научно-Производственная фирма «Недра-ЭСТЭРН», Москва.

НАНОТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ФЕМТОСЕКУДНЫЙ РЕЛЯТИВИСТКИЙ КВАНТОВО-ЗАПУТАННЫЙ ПРОЦЕССИНГ САМОСБОРКИ И САМООРГАНИЗАЦИИ НАНОСИСТЕМ.

М. С. ЖУКОВСКИЙ, С. А. БЕЗНОСЮК.

НОЦ «Нанотехнологий» ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия.

Структурные и технологические закономерности  формирования  поверхностных  наноструктурированных слоев из материалов  с эффектом памяти формы плазменным напылением механоактивированных порошков.

Ж. М. Бледнова,  П. О. Русинов. 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия.

СИСТЕМНОЕ КАЧЕСТВО – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ.

С. Д. ГАВРИЛОВ1, А. П. МАНИН2.
1ЗАО ДЕКОМ Инновационные технологии, Москва, Россия.

2ОАО Научно-производственный измерительный центр «Арминт», Москва, Россия.
Центр нанотехнологий и наноматериалов Госкорпорации «Росатом».

В. А. Глебов.

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических. материалов им. акад. А. А. Бочвара, ОАО «ВНИИНМ», Москва, Россия.

Результаты и перспективы внедрения биофизически обоснованных нанотехнологий в сельскохозяйственное производство России.

Ю.А. ГОРДЕЕВ.

ФГОУ ВПО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», Смоленск, Россия.

НАНОСТРУКТУРНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ.

В. В. ГРИГОРОВ, П. Н. МАРТЫНОВ, Р. Ш. АСХАДУЛЛИН, Г. В. ГРИГОРЬЕВ, И. В. ЯГОДКИН, С. С. СКВОРЦОВ. 

ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия.

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР ПРИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМ ЛЕГИРОВАНИИ.

В. Е. ГРОМОВ, Е. А. БУДОВСКИХ, В. Д. САРЫЧЕВ, Е. С. ВАЩУК, С. В. КАРПИЙ.

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия.

Разработка нанотехнологий, повышающих износостойкость поверхностей узлов трения.

Д. Г. Громаковский.
ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», Самара, Россия.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО СПЛАВА НИКЕЛИДА ТИТАНА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ.

В. С. АФОНИНА1, Н. И. БОРИСЕНКО2,  Р. М. ГИЗАТУЛЛИН2, Д. В. ГУНДИРОВ3, В.С. КАЛАШНИКОВ1, В. В. КОЛЕДОВ1, Е. П. КРАСНОПЕРОВ3, В. Г. ШАВРОВ2, В. И. СУСЛОВ3, Н. А. ЮСОВ3.

1МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2-я Бауманская, 5, 105005, Москва, Россия.

2ИРЭ РАН им. Котельникова, 125009, Моховая, 11-7, Москва, Россия.

3 «НАНО-Дент», Москва, Россия.
НАНОКАВИТРОНИКА.

В. Н. УМНИКОВ, А. Н. ЦАРЬКОВ.

МОУ Институт инженерной физики, Серпухов,  Россия.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ, МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НЕКОТОРЫХ ДВУХВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ НА ПРИРОДНОМ СОРБЕНТЕ ОПОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАЗМЕРА.

Е. Н. КАЛЮКОВА, Н. Н. ИВАНСКАЯ.

ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия.

Мировой уровень производства нановолокон, нанотекстиля и наноодежды. Достижения, проблемы, риски.
Г. Е. Кричевский.

ГОУ ВПО «Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности».

НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОВЫХ ПЛЕНОК БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ В ПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ.

Ю. И. ЛАТЫШЕВ1, Е. Г. ШУСТИН2, А. Ю. ЛАТЫШЕВ1, Н. В. ИСАЕВ2, А. А. ЩЕКИН3, В. А. БЫКОВ3.

1Институт Радиотехники и Электроники им В. А. Котельникова РАН, Москва, Россия

2Институт Радиотехники и Электроники им В. А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия

3ЗАО “НТ МДТ”, Москва, Россия

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Е. В. МАШИНЕЦ.

Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, республика Казахстан.

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ КРИСТАЛЛА, РАСТУЩЕГО ИЗ РАСТВОРА (ПО ДАННЫМ in-situ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ).

Н. Н. ПИСКУНОВА. 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И НАНОВОЛОКОН НТЦ ГраНаТ.

Э. Г. РАКОВ, И. В. БАРОНИН.

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, г. Москва, Россия

ООО НТЦ ГраНаТ, г. Электросталь, Россия
МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ НАНОПОРОШКОВ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ W-Ni-Fe-Co.

С. А. ТИХОМИРОВ,  И. В. ТРЕГУБОВА,  В. А. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, Россия.

МЕХАНОАКТИВАЦИЯ НАНОПОРОШКОВ ТЯЖЕЛЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ W-Ni-Fe-Co.

С. А. ТИХОМИРОВ, Е. В. ЕВСТРАТОВ.
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, Россия.
новый метод синтеза наноматериалов на основе контролируемого селективного окисления жидкометаллических расплавов. 

МАРТЫНОВ П. Н.1,2, АСХАДУЛЛИН Р. Ш.1,2, ЮДИНЦЕВ П. А.1,2, ХОДАН А. Н.3.
1 ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского» (г. Обнинск)

2ООО «Обнинский центр науки и технологий» (г. Обнинск)

3Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН (г. Москва)
Система раннего обнаружения аварийных и предаварийных состояний на основе мониторинга микро- и наночастиц.

П. А. АЛЕКСАНДРОВ1, В. И. КАЛЕЧИЦ1, О. Ю. МАСЛАКОВ1, Е. С. ХОЗЯШЕВА1, М. Н. ШАХОВ1,С. Д. ВИКТОРОВ2 , А. Н. КАЧАНОВ2.

1РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия.

2Институт проблем комплексного освоения недр (ИПКОН) РАН, Москва, Россия.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ НАНОМИРА.

М. Н. ВАУЧСКИЙ.

Военный инженерно-технический университет (ВИТУ), Санкт-Петербург, Россия.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА.

Л. А. ЗЕМСКОВА, И. В. ШЕВЕЛЕВА, А. В. ВОЙТ,  В. Ю. ГЛУЩЕНКО, В. И. СЕРГИЕНКО.
Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия.
НАНОТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ А-1:

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПАДА МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ФАЗ В ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ16 ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ на различных этапах СТАРЕНИЯ.

С. С. МАНОХИН, Д. А. НЕЧАЕНКО, М. Б. ИВАНОВ. 
Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии», Белгородский государственный университет, Белгород, Россия.

ПРАКТИКА И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАГНИТОТВЁРДЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ FE – CR – CO.   

Г.С.БУРХАНОВ1, А.Г.ДОРМИДОНТОВ2, И.М.МИЛЯЕВ1, В.С.ЮСУПОВ1 .

1 Государственное учреждение Российской академии наук Институт металлургии и  материаловедения им. А. А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН).

 2  ФГУП «Спецмагнит».    
НАНОТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ А-2:

Особенности синтеза строительных стеклокомпозиционных материалов на основе золошлаковых отходов ТЭС с применением наномодификаторов.
Н. Н. Ефимов, Е. А. Яценко, В. И. Паршуков, А. С. Косарев, И. С. Грушко, 

Е. В. Чеботарева, В. А. Гузий, А. В. Рябова, В. А. Рытченкова
Южно-Российский государственный технический университет  (Новочеркасский политехнический институт) г. Новочеркасск, Россия

БЕЗАПЕРТУРНЫЙ SNOM – ПРИНЦИПЫ И ДОСТОИНСТВА МЕТОДА.

Д.В.КАЗАНЦЕВ1, 2 , E.A.KАЗАНЦЕВА 3
1“Nano-Optics”, IAP, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany

2ФГУП ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия

3МГУПИ, Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики, Россия

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАТРИЦ КРЕМНЕЗЕМА.

Д.В.КАМАШЕВ.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИИ, ТИТАНЕ И ИХ СПЛАВАХ.

А.Н. КОКАТЕВ1,2, Н.М. ЯКОВЛЕВА2, Е.А. ЧУПАХИНА2, А.Н. ЯКОВЛЕВ3.

1ООО «Нелан-Оксид», 

2ГОУ ВПО «КГПА»,

3ГОУ ВПО «ПетрГУ», Петрозаводск, Россия.

НЕКОТОРЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ. 

С. А. КРИВЕЛЕВИЧ1,  А. С. РУДЫЙ2,  А. Б. ЧУРИЛОВ1.

1Ярославский филиал Физико-технологического института РАН

2 Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидов, Ярославль, Россия.

ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕБНОГО НАНОТЕКСТИЛЯ  ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Н. Д. ОЛТАРЖЕВСКАЯ1, Г. Е. КРИЧЕВСКИЙ1, М. А. КОРОВИНА2

1 Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, Москва, Россия

2ООО «НПО Текстильпрогресс» Инженерной Академии, Москва, Россия
РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ И НАПЫЛЕННОЙ НА НЕЕ НАНОПЛЕНКИ УГЛЕРОДА.

А. А. КРЯЖЕВ.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия.
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ БОРИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ  УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ПОРОШКАМИ.

Т. А. КУКЕТАЕВ, Л. М. КИМ, А. Д. ТУЛЕГУЛОВ, А. С. БАЛТАБЕКОВ, Б. С. ТАГАЕВА.

Карагандинский государственный университет, Казахстан.  
Наномодифицированные эпоксидные композиционные материалы строительного назначения.

Т. А. НИЗИНА, П. А. КИСЛЯКОВ.

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск, Россия.
КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ НА НАНОЧАСТИЦАХ: МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ.

А. Л. НИКОЛАЕВ1, А. В. ГОПИН1, В. Е. БОЖЕВОЛЬНОВ1, Н. В. ДЕЖКУНОВ2.

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

2Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.
Наноразмерные прекурсоры компонентов сварочных материалов.

А. И. Николаев1, В. Т. Калиников1, Ю. В. Адкина1, В. Б. Петров1, Ю. Д. Брусницын2, В. А. Малышевский2, В. В. Рыбин2.
1Институт химии и технологии редких элементов и  минерального сырья им. И.В. Тананаева, Кольский научный центр РАН, Апатиты, Россия.

2ФГУП Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург, Россия.
СВЯЗЬ С ВОЛОКНОМ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НЕМИГРИРУЮЩЕГО БИОЦИДНОГО ПРЕПАРАТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕКСТИЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ. 

А. В. РАЗУВАЕВ.

ЗАО «КорХимКолор»,Москва, Россия.

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХТВЕРДЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДА БОРА. 

В. П. Филоненко1, С. Н. Малышев2, М. В. Пшеничный3.
1 Институт физики высоких давлений (ИФВД)  РАН, г. Троицк,  Московская обл.,

2Предприятие «Микротехника», Москва,

3 Центральный научно-исследовательский технологический институт (ЦНИТИ), Москва.
ПОЛУЧЕНИЕ НЕСФЕРИЧЕСКИХ КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ НА ПОВЕРХНОСТИ СУБМИКРОСФЕР ПОЛИСТИРОЛА.

С. Э. Хорошилова, Д. Ю. Корнилов

ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», Ставрополь, Россия
РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ УЛЬТРА-И НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

В. Г. ШЕВЧЕНКО1, Г. Я.ПАВЛОВЕЦ2.

1ИХТТ УрО РАН Институт химии твердого тела , Екатеринбург, Россия.

2 ВА РВСН Академия ракетных войск стратегического назначения им.Петра Великого, Москва, Россия.
УГЛРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ ВО ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ПОКРЫТИЯХ.

1, 2Шуклин С. Г., 2Бузилов С. В., 2Шуклин Д. С., Дидик А. А.
1Филиал ОАО «СРЗ» КБ «Радиосвязь»,

2ГОУ ВПО “Ижевский государственный технический университет”,

426069 Ижевск, ул. Студенческая,7.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА В МЕДИЦИНЕ.

А. Н. БЕЛОУСОВ. 

Лаборатория прикладных нанотехнологий Белоусова А. Н.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

Эффективные противоопухолевые липосомы с липофильными пролекарствами и углеводными лигандами.

Н. Р. Кузнецова1, А. Г. Кандыба1, Г. П. Гаенко1, Е. В. Моисеева1, Ю. Г. Молотковский1, Н. В. Бовин1, А. С. Сингин2, Е. Л. Водовозова1.
1Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Москва.

2Научно-исследовательский институт канцерогенеза ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

Лунин Л. С.1, Марончук И. Е.2, Сысоев И. А.3.
1 Южно-Российский государственный технический университет, Россия.

2 Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Украина.

3 Северо-Кавказский государственный технический университете, Россия.
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ.
Лунин Л. С.1, Марончук И. Е.2, Сысоев И. А.3.

1 Южно-Российский государственный технический университет, Россия.

2 Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Украина.

3 Северо-Кавказский государственный технический университете, Россия.
НАНОТЕХНОЛОГИИ ГРУППЫ Б:

ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ.

АФАНАСЬЕВ В. П., БАТРАКОВ А. А., ЛУБЕНЧЕНКО А. В.

Московский энергетический институт (технический университет), Москва, Россия.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАНОМОТОРЫ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

С. Ю. БЕРШИЦКИЙ, С. Р. НАБИЕВ.

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург 620041, Россия.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ. 
Н. А. БУЛЫЧЕВ.

Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, 

119991, Россия, Москва, Ленинский пр-т, 31.
НЕУПРУГИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ КВАНТОВОМ ТРАНСПОРТЕ ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ СПИНОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ.

В.В. ВАЛЬКОВ 1, 2, 3, С.В. АКСЕНОВ 1, 2.
1 Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия.
2 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия.

3 Сибирский аэрокосмический университет, Красноярск, Россия.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ в микро- и НАНОТРИБОЛОГИи И ГЕЛИЕВОЕ ИЗНАШИВАНИЕ. ФИЗИКА ТРИБОПЛАЗМЫ.

Г.С. Ивасышин.
Псковский государственный политехнический институт, Псков, Россия.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЗМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ.

В. Б. ИЛЮШИН.

Егорьевский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»,

Егорьевск, Московская обл., Россия.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОПТИКЕ: НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ 3D-СРЕДЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ-ДИСПЛЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НОВЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ С НАНООБЪЕКТАМИ. 

Н. В. КАМАНИНА1, С. В.СЕРОВ1, Н. А. ШУРПО1, Ю. А.ЗУБЦОВА1, В. П.САВИНОВ1, В. И.СТУДЕНОВ1, П. Я. ВАСИЛЬЕВ1, А. И. ПЛЕХАНОВ2, К. Ю. БОГДАНОВ3
1 ФГУП «НПК «ГОИ им.С. И. Вавилова.

2 Институт Автоматики и электрометрии Сибирского отделения АН, Новосибирск.

3ГОУ лицей № 1586 ЗОУО ДО г. Москвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

К. П. КОРНЕВ1, И. П. КОРНЕВА2
1РГУ им. И. Канта, Калининград, Россия,

 2БГАРФ, Калининград, Россия
СТАНЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР МЕТОДАМИ SAXS/WAXS ДИФРАКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ «СИБИРЬ-2» (МОСКВА) И ВЭПП-3 (НОВОСИБИРСК).

В. Н. КОРНЕЕВ1, А. В. ЗАБЕЛИН3, В. М. АУЛЬЧЕНКО4, Б. П. ТОЛОЧКО5, А. А. ВАЗИНА2.

1) Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Россия.

2) Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия.

3) ФГУ РНЦ“Курчатовский Институт”, Москва, Россия.

4) Институт Ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия.

5) Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СЕЧЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЛКОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТИЦЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ.

И. А. КУЗНЕЦОВА, Р. Р. ХАДЧУКАЕВ.

Ярославский государственный университет, 150000 Ярославль, Россия.

СИнтез наноструктурированных металлоуглеродных материалов при управляемом лазерном воздействии.

А. А. Антипов, С. М. Аракелян, С. В. Кутровская, А. О. Кучерик, В. Г. Прокошев
Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия
НАНОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

А. С. ЛИПИЛИН, А. В. НИКОНОВ, А. В. СПИРИН.

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ.

О ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА НАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПОРОШКА И ПЛАВЛЕННОГО ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА В РЕЖИМЕ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА (СВС) ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ АЗОТА.          

В. Э. ЛОРЯН, И. П. БОРОВИНСКАЯ,  А. Г. МЕРЖАНОВ.

Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и  проблем материаловедения РАН ,Институтский проспект, д.8, Черноголовка, Московская область,142432, Россия.

О поверхностной энергии и поверхностном давлении в нанокристаллах алмаза и кремния.

М. Н. Магомедов.  

Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала, Россия, 367030, пр-т Шамиля 39-а.

МИКРОСТРУКТУРЫ В КРЕМНИИ С ПРИМЕСЬЮ ЦИНКА, ВЫЯВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ.  

О. Н. МАКЕЕВ1 и В. В. ПРИВЕЗЕНЦЕВ2.
1Intertech Corp., Москва, Россия.
2 Физико-технологический институт РАН, Москва, Россия.

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОМАСШТАБНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ.

1)Макин В. С., 2)Макин Р. С.

1)ФГУП  НИИ комплексных испытаний оптико-электронных приборов, г. Сосновый Бор. 

2)Ульяновский госуниверситет, Димитровградский филиал, г. Димитровград.  

О возможности получения и применения наночастиц серы в сельском хозяйстве и строительстве.

И. А. Массалимов1,2, Л. Ф. Абдракипова1, А. Н. Хусаинов1,  А. Г. Мустафин2 

1Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений Республики Башкортостан (НИТИГ АН РБ).

2Башкирский государственный университет2, Уфа, Россия.

НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИК-ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Г. А. МЕЕРОВИЧ1, И. Г. МЕЕРОВИЧ2, В. И. ПОЗДЕЕВ3, К. А. ВОЛКОВ4, Е. А. ЛУКЬЯНЕЦ4, В. М. НЕГРИМОВСКИЙ4, М. А. ГРИН3, А. Г. ЦИПРОВСКИЙ3, Н. А. АНДРОНОВА.2, Е. М. ТРЕЩАЛИНА2, З. С. СМИРНОВА2, Л. М. БОРИСОВА2, С. В. БАРКАНОВА4, Л. В. УМНОВА4, Ю. Н. КАРПОВА3, В. Б. ЛОЩЕНОВ1, Н. А. ОБОРОТОВА2, Г. Н. ВОРОЖЦОВ4, А. Ф. МИРОНОВ3, А. Ю. БАРЫШНИКОВ2 
1Институт общей физики им.А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия.

2Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва, Россия. 

3Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

4Государственный научный центр «НИОПИК», Москва, Россия.

Пленочные нанофазы как новые наноматериалы для кремниевой наноэлектроники.

Н. И. Плюснин. 

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивостокский университет экономики и сервиса Владивосток, Россия.
КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОПРОВОЛОКАХ ТИПА A2B6.
И. В. КУЧЕРЕНКО1, Н. Н. МЕЛЬНИК1, Т. Н. ЗАВАРИЦКАЯ1, О. С. ПЛЯШЕЧНИК2.
1Физический институт им. П.Н. Лебедева. 

2Национальный  исследовательский ядерный университет «МИФИ».
СИНТЕЗ УЛЬТРА- И НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ WC, WC-Co С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.

Е. В. Поляков, Л. Г. Максимова, В. Н. Красильников, 

В. А. Жиляев, О. Н. Ермакова, Т. А. Тимощук, Г. П. Швейкин, И. В. Николаенко. 

Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург.

ФРАКТАЛЫ, СКЕЙЛИНГ, ДРОБНЫЕ ОПЕРАТОРЫ – ПРИМЕНЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ.

А. А. ПОТАПОВ. 
Институт радиотехники и электроники им В. А. Котельникова РАН, Москва, Россия.
Развитие теоретических основ методов позитронной аннигиляционной спектроскопии для исследования, размеров и концентраций нанообъектов в конденсированной фазе.

е. п. прокопьев.

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова, Москва, Россия.

ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: МЕХАНИЗМЫ ЭМИССИИ НАНОЧАСТИЦ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ОБРАЗОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ.  

В. И. Рождествина.
Учреждение Российской академии наук Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения  РАН, Благовещенск, Россия.

БЕЛКОВЫЕ  НАНО-  И  МИКРОЧИПЫ  ДЛЯ  ДИАГНОСТИКИ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Т. П. РЯБЫХ1, Т. В. ОСИПОВА1,  З. А. СОКОЛОВА1, Н. Б. ПАКЛИН2, В. И. ГРАБКО3,

 В. Н. МОРОЗОВ4,  А. Ю. БАРЫШНИКОВ1.

1 Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва, Россия;

2Московский государственный университет экономики, статистики и информатики  (Рязанский филиал), Рязань, Россия;

3Институт эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН, Москва, Россия;

4Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино-на-Оке, Россия.
ГЕОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ С СИНТЕЗОМ НАНОСТРУКТУР.

Л. Б. СВАТОВСКАЯ, Е. И. МАКАРОВА, М. В. ШЕРШНЕВА, А. А. КОНДРАШОВ. 

Петербургский государственный университет путей сообщения

г. Санкт-Петербург, Россия
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОСТРУКТУР.

А. Г. ТУРЬЯНСКИЙ1, М. А. КУМАХОВ 2, Н. Н. ГЕРАСИМЕНКО3, И. В. ПИРШИН1, В. М. СЕНКОВ2.
1Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва.

2Институт рентгеновской оптики, Москва.

3Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), Зеленоград.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ СПЕКАНИЕМ НАНОПОРОШКОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Ю. Н. СТЕПАНОВ, С. А. ТИХОМИРОВ.
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова  РАН, Москва, Россия.

УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА НЕОРГАНИЧЕСКОМ ВЯЖУЩЕМ С ДОБАВКАМИ НАНОРАЗМЕРА.

Л. Б. Сватовская, В. Я.Соловьева, В. А. Чернаков, И. В Степанова.

Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург, Россия.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЕНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОДОБАВКИ КРЕМНЕЗОЛЯ.

А. М. СЫЧЕВА, Н. Н. ЕЛИСЕЕВА, И. П. ФИЛАТОВ, В. А. ГЕЛЬМАН. 

Петербургский государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербург, Россия.
Синхротронное излучение в исследовании процессов формирования функциональных нанокристаллических слоев и покрытий с использованием пучковых и плазменных технологий.

Ю. Ф. ИВАНОВ1, Н. Н. КОВАЛЬ1, Н. А. ТИМЧЕНКО2, И. П. ЧЕРНОВ2.
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия.

2Томский политехнический университет, Томск, Россия.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ-КОМПОЗИТОВ В РУДОНОСНЫХ ГРАНИТОИДАХ И ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ СТАБИЛИЗАЦИИ И АГРЕГАЦИИ НАНОЧАСТИЦ. 

Л. Г. ФИЛИМОНОВА, Н. В. ТРУБКИН.

ИГЕМ РАН, Москва, Россия.

К ВОПРОСУ О ДИФРАКЦИИ РЕНТНЕНОВСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ НАНО-РАЗМЕРАМИ КРИСТАЛЛАМИ.

М. Б. ШЕВЧЕНКО.

Институт Металлофизики НАН Украины, Киев.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В РОССИИ.
А. Г. ШИРОКОВА, Л. А. ПАСЕЧНИК, С. П. ЯЦЕНКО.

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА НАНОСОЕДИНЕНИЙ В ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С СОЛЕВЫМИ РАСПЛАВАМИ.

С. П. ЯЦЕНКО1, Л. А. ПАСЕЧНИК1, Б. В. ОВСЯННИКОВ2, П. А. ВАРЧЕНЯ2, В. М. СКАЧКОВ1, И. Н. ПЯГАЙ1.

1Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия. 

2ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», Каменск-Уральский Свердловской обл., Россия.

формирование многослойных микротрубок оксида титана при лазерном воздействии на титановые мишени в атмосферном воздухе.

А. А. Антипов, С. М. Аракелян, С. В. Кутровская, А. О. Кучерик, В. Г. Прокошев.
Владимирский государственный университет, Владимир, Россия.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОНАУКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ: 

Разработка, апробация и перспективы развития программно-аппаратного нанотехнологического комплекса с удалённым доступом «Учебно-научная лаборатория технологии материалов и покрытий».

С. Б. Вениг, В. В. Кисин.
Саратовский государственный университет им. Н .Г .Чернышевского, Саратов, Россия.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАУКЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ.

А. Б. ДИДИКИН.

МОО «Исследовательский центр публичного права», Новосибирск, Россия.

научно-техническая  деятельность  школьников в условиях интеграции основного и дополнительного образования.

Жильцова1 О. А., Самоненко2 И. Ю., Самоненко2 Ю. А.
1 Московский институт открытого образования,  Москва, РФ,

 2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  Москва, РФ.
НАУКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕДЬНОГО ПРОЦЕССА НАНОНАУКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ.

С. Ф. ЗАБЕЛИН, А. А. ВАСИЛЬЕВ, В. М. ТРОФИМОВ. 

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н. Г. Чернышевского, Чита, Россия.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.

А. Н. ЛАЧИНОВ, Р. Б. САЛИХОВ.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия.

Проблемы нанообразования, как следствие общих проблем высшего образования России.

1Жабрев В. А., 2Марголин В. И.
1 Институт химии силикатов РАН им. И .В. Гребенщикова, зам. директора по науке, чл.-корр. РАН, д.х.н.

2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", профессор, д.т.н.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ. 

А. И. ТЕРЕХОВ.

Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия

Промышленные технологии нанокомпозитных покрытий с низким коэффициентом трения, как пример внедрения инновационных разработок в серийное производство в России.

Ю. В  Агабеков, А. В. Федотов, А. М. Сутырин.
НПФ «Элан-Практик» г. Дзержинск, Россия.

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ:

ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ.

С. В. ЛАЗАРЕВ1, В. Н. УМНИКОВ2, А. Н. ЦАРЬКОВ2

1НейроЛаб, Москва, 

2МОУ Институт инженерной физики,  Серпухов,  Россия

Целостность научного и инженерного знания в сфере нанотехнологий. 

Н. Н. Нурахов.

Российский научный центр «Курчатовский институт».

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

В. С. ПАВЕЛЬЕВ, Е. А. ИЗЖЕУРОВ, А. Г. САНОЯН. 

Самарский государственный аэрокосмический университет, Самара, Россия.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ подготовкИ специалистов в области нанотехнологий.

В. И. Светцов, В. В. Рыбкин, О. И. Койфман.
 ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет», 

Иваново, Российская Федерация.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ МАСШТАБНОГО РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В РОССИИ.

А.И.Ткачев. 

Кисловодский институт экономики и права.

МЕНЕДЖМЕНТ, ОСНОВАННЫЙ НА УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ В КОМПАНИЯХ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ НАНОТЕХНОЛОГИИ.

Лазарев С. В.

ЗАО «Нейролаб» Москва, Россия.

ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ:

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР В ЛЕГИРОВАННЫХ ЛАНТАНОИДАМИ МОНОКРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ  МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ  МИКРОСКОПИИ И СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА.

Палатников М. Н., О.Б. Щербина О. Б., Сидоров Н. В. КАЛИННИКОВ В. Т
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, 

184209 Мурманская обл., г. Апатиты,Россия.
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОСТАВА Te – sp1-УГЛЕРОД.

КОЧАКОВ В. Д., ЕРЕМКИН А. В., ВАСИЛЬЕВ А. И., НОВИКОВ Н. Д.

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КВАЗИОДНОМЕРНОМ ИЗИНГОВСКОМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ.

Р.А. Козлитин.
Хакасский государственный  университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия.
Структурные изменения и свойства прокатываемых алюминиевых заготовок.

Ф. В. Гречников, В. А.Михеев.
Национально-исследовательский университет (Самарский государственный аэрокосмический университет), г. Самара, Российская Федерация.
СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ НИТРИДОВ, КАРБИДОВ, СИЛИЦИДОВ, ОКИСЛОВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ ПУТЯМИ В ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ

ПРОЦЕССАХ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ЛИТИЯ.

С. В. ПОЛОВЦЕВ1, Ю. Г. ОСИПОВ1, И. М. БЕЛОЗЕРОВ2, А. Г. ЛЯХ3, Е. А. ПАНИЧ4, С. М. ГАЛИЛЕЕВ5, Н. Ю. ИВАНОВ5.
1ФГУП Российский научный центр «Прикладная химия», Санкт-Петербург, Россия

2ОАО «Новосибирский ВПИПИЭТ».

3ОАО «Новосибирский завод химконцентратов».
4Южный федеральный университет, НКТБ «Пьезоприбор», Ростов-на-Дону.
5Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Морфологические особенности и спекание нанопорошков системы Al2О3 – ZrO2 – СеО2.
Ильичева А. А., Куцев С. В., Пенькова О. И., Подзорова Л. И., Шворнева Л. И.
Учреждение РАН Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН.

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ И СВОЙСТВА.

Б. А. БИЛАЛОВ.
НИИ «Микроэлектроники и нанотехнологий» при Дагестанском государственном техническом университете, Махачкала, Россия.
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ СЛОЕВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КАРБИДА КРЕМНИЯ С НИТРИДОМ АЛЮМИНИЯ И МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР НА ИХ ОСНОВЕ.

Г .К. САФАРАЛИЕВ.

НИИ «Микроэлектроники и нанотехнологий» при Дагестанском государственном техническом университете, Махачкала, Россия.

Регулируемые наноявления в добыче нефти и газа.

А. Я. Хавкин.

Институт проблем нефти и газа РАН, д.чл. РАЕН, сопредседатель бюро секции «НТ для НГК» НОР, Москва, Россия.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДАТЧИКОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

Е. А. МОКРОВ, Д.Т.Н., А. В. БЛИНОВ, К.Т.Н., А. А. ПАПКО, Д.Т.Н., И. В. ВОЛОХОВ, К.Т.Н., С. А. КОЗИН, И. Н. БАРИНОВ, К.Т.Н.
ОАО «НИИ физических измерений», г. Пенза.

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ.

С. В. Клименко, П. В. Фролов.
Институт физико-технической информатики, Протвино.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЙ И ЯДЕРНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ ЭНДОМЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕННОВ В РОССИИ.

В. Т. ЛЕБЕДЕВ, Ю. С. ГРУШКО, В. А. ШИЛИН, В. П. СЕДОВ, В. С. КОЗЛОВ, С. Г. КОЛЕСНИК, В. В. КУКОРЕНКО.

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОСНОВНЫХ БЕЛКОВ И НЕРЕФЕРЕНТНЫХ  ЧАСТИЦ В СЛЮНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОК С МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ (0,5-2) МДа.

В. М. Мушта2 , А. В. Иванов1
ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН1, 

ДЦ «КРОНШТАДТ»2
МЕТРОЛОГИЧЕСКИК АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАНОИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ОПУХОЛЕЙ.

В. И.Чиссов1, И. В.Решетов1, С. С.Сухарев2, О. В.Маторин1, А. В.Корицкий1.

1МНИОН им. П.А.Герцена, Москва, Россия.

2 ФГОУ ИПК ФМБА России, Москва, Россия.

Микро- и наноуровни организации генетического материала.

В. И. Глазко.
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К .А. Тимирязева, Москва, Россия.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ОБРАБОТКОЙ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ.

А. А. КОВАЛЕНКО.
Центр танцевального спорта ВФСО «Динамо».
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СОДЕРЖАЩИХ НАНОСТРУКТУРЫ, В КОМПОЗИТАХ И В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ МАТЕРИАЛОВ.

С. В. ПОЛОВЦЕВ1, Ю. Г. ОСИПОВ1, И. М. БЕЛОЗЕРОВ2, А. Г. ЛЯХ3,

Т. М. ПЕТРОВА4, А. А. ЕЖЕЛЕВ5, С. М. ГАЛИЛЕЕВ6, А. Е. ДОМРАЧЕВ6.
1ФГУП Российский научный центр «Прикладная химия», Санкт-Петербург, Россия.

2ОАО «Новосибирский ВПИПИЭТ».

3ОАО «Новосибирский завод химконцентратов».
4Петербургский государственный университет путей сообщения.
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